Характеристики пенобетонных блоков
	Марка бетона по средней плотности в сухом состоянии
	400
	500
	600
	700
	800
	900

	Пределы отклонения средней плотности бетона в сухом состоянии, кг/м3
	351-450
	451-550
	551-650
	651-750
	751-850
	851-950

	Коэффициент теплопроводности бетона в сухом состоянии, не более, Вт/(м*К)
	0.10
	0.12
	0.14
	0.18
	0.21
	0.24

	Класс бетона по прочности на сжатие
	М0.5
М0.75
	В0.75
В1.5
	В1
В1.5

В2
	В1.5

В2

В2.5
	В2

В2.5

В3.5

В5
	В2,5

В3,6

В5

В7,5

	Средняя прочность на сжатие (при коэффициенте вариации Vn = 17%) не менее, МПа
	0.7
1.1
	1.1
1.4

2.2
	1.4
2.2

2.9
	2.2
2.9

3.6
	2.9
3.6

5.0

7.2
	3.6
5.0

7.2

10.7


